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| CEA/DSM/DAPNIA/STCM Aimants LHC: Essais Conducteurs
MESURE DE RESISTANCE DE JONCTION

- Référence mesure: RJ051297
- Date mesure: 05 décembre 97 « Opérateurs: T. DECHAMBRE
- Date analyse résultats 31 décembre 97 - Analyseur: P. BREDY
- Fournisseur: " CERN - J-L. PERINET
- Référence produit: Jonction Test " lot de 10 jonctions"
- Echantillon: n°10

- Distance entre prises de pot.: 150 mm

Mesure & 4 K

- Méthode de mesure : 4 fils
- Champ de polarisation (G) 0 et 7000
- Volmétre: SCHLUMBERGER
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J-L Perinet : Quality of splices- Choice of flux

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]|
INDUSTRIE {

N





Comments

The values of electrical resistance of splices presented by J. Vlogaert and J-L. Perinet disagree: they are less than 0.3 n( in the first case whereas they are in the order of 0.65 n( in the second case.

Action 

The correct values have to be checked with our colleagues in Saclay. 

